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 چکیده

های و یا سایر شهر تهران شهر اطراف جنگل های و شهری سبز فضاهای و پارك ها در که است درختانی از یکی )کاج تهران( کاج الداریکا     

دست کاشت بصورت تصادفی از منطقه شهری تهران انتخاب و قطع  در این تحقیق تعداد  سه اصله  درخت کاج الداریکا. شود می ایران کاشته

پس درصد مواد استخراجی اندازه گیری شد. ابتدا آرد چوب و س TAPPIگردید. از هر درخت سه دیسك تهیه شد و  طبق آزمون های استاندارد 

درصد است . سپس مواد استخراجی توسط حلال  01و 6/1این تحقیق نشان داد که مواد استخراجی چوب و پوست کاج الداریکا بترتیب   جنتای

اضافه شد. نمونه  BSTFAش گر باقیمانده مواد استخراجی به داخل یك ویال شیشه ای منتقل و به آن واکن استن  از آرد چوب جدا سازی  شد و

با تزریق شدند. شناسایی مواد  GC-MS درجه سانتیگراد قرار گرفته و برای آنالیز به دستگاه  11ساعت در حمام بن ماری و دمای  0ها به مدت 

 پوست ترکیب در 11و بترکیب در چو 06و جدول آدامز انجام شد. در بررسی نتایج  س، محاسبه ضریب کواتتوجه به دیاگرام زمان بازداری

 هگزا - n اسید، دکانوئیك اکتا -5،سیتوسترول -اسید، گاما اسید، رزین کربوکسیلیك ترینترکیب فینان  00شد که  شناسائی الداریکا کاج

کا کاج الداری، دودکان، تترادکان، استیرن و هگزادکان در پوست و چوب اسید دکانوئیك اکتا -01،5اسید،  دکانوئیك اکتا ،اسید دکانوئیك

 مشترك می باشند و این ترکیبات می توانند نقش زیادی دردوام و مصرف چوب کاج الداریکا داشته باشند.

 

 ، طیف سنجی جرمی و کروماتوگرافی گازي. BSTFA، زمان ماندگاري،  کاج الداریکا کلیدي: واژه هاي

  . مقدمه0
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 در محدود نطقهم یك در طبیعی آن رویشگاه .شود می کاشته سبز فضاهای ایجاد برای که است درختانی از یکی )کاج تهران( کاج الداریکا     

 تشابه آن اقلیمی شرایط که باشد می هکتار 001 وسعت به و دریا سطح متراز 611 تا111 درارتفاع گرجستان تفلیس شرقی درجنوب الدار دشت

و یا  هرانت شهر اطراف جنگلهای و شهری سبز فضاهای و پارکها در زینتی درخت نعنوا دارد. این گونه به خاورمیانه مناطق از بسیاری با زیادی

 جنوب در نشتیفان منطقه. شود می زده تخمین پیش سال 211از بیش ایران به درخت این احتمالی ورود تاریخ. شود می سایر شهرهای ایران کاشته

 این در .است شده سازگار محیطی شرایط با خوبی به و شود می کاشته آنجا در قدیم از الدار کاج که است مناطقی جمله از خواف شهرستان

 تراکم و کلش درخت، قامت نظر از تغییراتی دچار و گرفته فاصله خود مادری های پایه طبیعی شکل و حالت از کاج این های پایه از برخی منطقه

 به نحصرم ای گونه عنوان به مناطق از بسیاری در تا شده سبب آنها مخروطی کروی تاج و کوتاه قامت امروزه. اند شده بذر و مخروط اندازه ،تاج

 توجهی قابل تیصنع و زینتی اهمیت که خشك بوده نیمه مناطق سریع رشد با بازدانه درختان از درخت این .شود کاشته سبز فضای ایجاد در فرد

 . ایران دارد نیزدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.2ایران و جهان] . پراکنش کاج الداریکادر9شکل

 کاج الداریکا دارای درون چوب مشخص با مجاری مترشحه صمغی است. عبور از چوب بهاره به تابستانه ناگهانی است. حد دوایر سالیانه در این

ای عرضی ه چوب کاملا نمایان است تراکئید ها انتهای دوره رویش مسطح و دارای دیواره خیلی کلفت می باشند. اشعه چوبی دارای تراکئید

. اجزای عمده الئوزرین سوزنی برگان، یعنی اسیدهای ]1[بوده و گاه گاه مجاری مترشحه صمغی را در خود می گیرند و حاوی الئورزین هستند

ی گازی کروماتوکراف-ترپن ها و همچنین اجزاء عمده رزین پهن برگان با این روش سوکسوله استخراج  و با کمك طیف سنجی جرمی رزینی و

مچنین ، دوام طبیعی و هنقش این مواد برروی خواص فیزیکی . با توجه به گستردگی انواع مواد استخراجی موجود در چوب و]6[سایی می شودشنا

فرآیندهای صنایع چوب، شناساسی اجزاء شیمیایی مواداستخراجی کاج الداریکای دست کاشت که دارای چوبی بادوام و مقاوم است می تواند 

 می برپایداری و مصارف مناسب چوب این گونه داشته باشد.نقش بسیار مه
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، عمدتاً یرد. چون مواد استخراجیگیمورد استفاده قرار م یکروماتوگراف یها، روشیمواد استخراج و اجزایبات یص ترکیو تشخ یجداساز یبرا

 .]1[د یآیآل به شمار مدهیك ایك تکنی (GC/MS) یجرم یف سنجیط -یگاز یل شده کروماتوگرافین تشکیپای یبا وزن مولکول یباتیاز ترک

 ین مقدار نسبییو تع زیار موثر و کارآمد در آنالیبس ین روش را به روشی، ایگاز یستم کروماتوگرافین در سییمو یهاستون یك بالایقدرت تفک

   .]1[ل کرده است یتبد یده مواد استخراجیچیبات پیترک

 یگرهان منظور از واکنشیاست. بد یالزام یگاز یبات در روش کروماتوگرافیترک ی، مشتق سازیکم یها یریگنان از اندازهیبه منظور اطم

 .]1[شود یها استفاده مها و فنول، استرولیترپن یهادار کردن کامل الکللیلیسا ی)تری متیل سایلیل( برا بیس -N ،Oر یل دارکننده نظیلیسا

به  یدار شده و به خوبلیلیمذکور سا یچوب با سرعت مناسب با واکنشگرها یواد استخراجچرب موجود در م یدهایو اس ینیرز یدهایاس

 یدار شده، ضرورلیلیبات سایاندك ترک یداریل پایشوند. به دل یاز هم جدا م یگاز یل و در دستگاه کروماتوگرافیدار شده تبدلیلیسا یاسترها

  .]1[رد یصورت گ GC/MSتوسط دستگاه ز یساعت قبل از آنال 11دار کردن، لیلیاست که عمل سا

استخراجی گونه های مختلف چوب تحقیقاتی صورت گرفته است اما تاکنون تحقیقی در خصوص شناسایی اجزاء شیمیایی چوب  در مورد مواد 

ست گونه مذکور اقدام وو پوست کاج الداریکا صورت نگرفته است که در این تحقیق بر آن شدیم تا نسبت به شناسایی اجزای شیمیایی چوب و پ

در پژوهش انجام شده، اجزاء شیمیایی مواد استخراجی زربین طبیعی و دست کاشت را با استفاده ازفنون کروماتوگرافی گازی و طیف  نمائیم.

ن درصد گیسنجی جرمی شناسایی و مقایسه کردند و گزارش دادند که مواد استخراجی زربین در طی ارتفاع درخت کاهش می یابد. آنها میان

ترکیب در ماده  01درصد گزارش دادند. تحقیق آنها منجر به شناسایی 01/1و 01/1مواد استخراجی در زربین طبیعی و دست کاشت را بترتیب  

-1-سینامالدئید بوربونانون، اکتادستامید،-5و پنج ترکیب ایزو فیلو کلادن،  ترکیب درزربین دست کاشت شد 01ی واستخراجی زربین طبیع

دوام این گونه ها نقش بسیار  وجود داشتند که این ترکیبات در استیك اسید در هردو گونه و به مقدار زیاد-1-(پیرانcو1،1نافتو)-0ل وهگزی

 [. 2زیادی دارند]

افت که ، ممرز و راش دری، توسکا، بلوط، گردونه از درختان پهن برگ ایران نظیرگو 0ترکمن، در بررسی خود برروی مواد استخراجی پوست 

های مذکور  درصد بوده و میزان ترکیبات فنلی گونه 1/06و  21/06 ،5/01، 10/11، 2/15ختان به ترتیب درصد کل مواد استخراجی پوست این در

سید ها اسیدهای چرب بنزوئیك اسید، اولئیك ا درصد گزارش کرد. همچنین در این گونه 01 و 5/01، 6/01، 6/01، 1/10، 1/16را به ترتیب 

 [. 1ولینگوسریك اسید شناسایی شد]

، مواد استخراجی چوب و پوست گونه راش جنگل های شمال ایران را مورد آنالیز شیمیایی قرار داده تحقیقی دیگر، خضرایی و میرشکراییدر  

ه با درصدهای متفاوت وجود ترکیب  به طور مشترك در چوب و پوست این گون 01 ،ترکیب شناسایی شده 11و دریافتند که به طور کلی از 

درصد مشاهده  15/05درصد و در پوست  12/11، پروپیل هیدروسینامات بود که در چوب به میزان ترین ترکیب موجود در مخلوط دارند و فراوان

 [. 0شد. این ترکیب در بیوسنتز سیناپیل الکل که پیش ترکیب اصلی لیگنین پهن برگان می باشد، نقش مهمی دارد]
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، اتانول و بنزن  -استفاده از حلال اتانول  ،  تحقیقاتی را روی اجزائی شیمیایی مواد استخراجی چوب و پوست بلوط محلی ترکیه با0انبالاب

درصد  61درصد لیگنین و  10، درصد مواد استخراجی 6/0نه مذکور سیکلوهگزان به روش سوکسله انجام داد و نشان داد که چوب درون گو

 [.5درصد از عصاره به دست آمده از پوست، خاکستری می باشد] 01ارد که پلی ساکارید د

ایزوپروپیل  – pدکانوییك اسید، اولیئك اسید، لینولئیك اسید، دکانوئیك اسید و  دکانوئیك اسید، هگزا و همکاران، ترکیبات نظیر پنتا 1تونالیر 

در ترکیه گزارش   Juniperus potidissimaرون، ریشه و ساقه گونه فنول را به عنوان روغن های اصلی حاصل از عصارة چوب درون، چوب ب

 [. 01کرده اند ]

، در مطالعات خود روی مواد استخراجی چوب سوزنی برگان نشان داده است که اختلافات عمودی مواد استخراجی را می توان در ساقة 1هولمبوم

 [.00دهای رزینی فقط در بخش چوب درون بالا و پایین زمین یافته شده است]درختان یافت، به طوری که در درختان کاج، بالاترین درصد اسی

 

  مواد و روش ها. 2

 . تهیه نمونه هاي آزمونی2-9

شهر تهران انتخاب، قطع واز هر  1سه اصله درخت کاج الداریکای دست کاشت به صورت تصادفی از منطقة  جهت انجام این تحقیق تعداد      

 یه شد. اصله درخت سه دیسك ته

 

 رکیبات شیمیایی . اندازه گیري ت2-2

 د.ـتهیه ش آرد چوبTAPP داستاندار  om - 101 T-20 شماره برای اندازه گیری ترکیبات شیمیایی چوب کاج الداریکا، ابتدا طبق آزمون      

 داستاندار  om - 100 T-20 شماره بق آزمونطمقدار خاکستری با استفاده از محلول استن بدست آمد. اندازه گیری مواد استخراجدرصد سپس 

TAPPI 0[انجام گرفت [ . 

به منظورجداسازی اجزاء شیمیایی مواد استخراجی آرد حاصل مربوط به هر ارتفاع با هم مخلوط شدند. حاصل این اختلاط در واقع تهیه یك 

ابتدا الك شد و نمونه های باقی مانده برروی الك مش  نمونه همگن از درخت کاج الداریکای  دست کاشت بود. به طوری که آرد تهیه شده

ای کاج الداریکای  دست کاشت بصورت جداگانه استخراج سپس با استفاده ازروش سوکسله و حلال استن مواد عصاره جمع آوری گردید.21

 گردید.

 

 جداسازي و شناسایی اجزاء شیمیایی مواد استخراجی کاج الداریکاي  دست کاشت. 1

، حلال حاوی مواد استخراجی را از طریق عبور دادن گاز بی و پوست کاج الداریکای  دست کاشت د از استخراج مواد عصاره های چوببع     

 یاثر ازت از سطح ظرف تبخیر کرده و از باقیمانده که در واقع همان مواد استخراجی درخت می باشند جهت انجام آزمایش استفاده شد. گام بعد

گرم از باقیمانده مواد  111/1ردن ترکیبات استخراجی جهت بررسی در دستگاه گاز کروماتوگرافی بود، برای این منظور میزان سایلیل دار ک

                                                 
1- Balaban  
2-Tunalire 

3-Holmbom 
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میکرو لیتر واکنشگر بیس)تری متیل سایلیل ( تری فلور  51. سپس به میزان رون یك ویال شیشه ای منتقل گردیداستخراجی توزین گردیده و به د

( به نمونه تهیه شده اضافه شد. درب ویال شیشه ای بسته شده و دور آن فویل آلومینیمی پیچیده وآن را داخل یونولیت قرار داده BSTFAاستامید )

  Co11، ویال را درون حمام بن ماری با آب BSTFAتا از فرو رفتن ویال در آب جلوگیری شود. سپس جهت انجام واکنش بین مواد استخراجی و  

ت قرار داده شد. بعد از گذشت این مدت ، نمونه ها جهت آنالیزتوسط دستگاه گروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی ساع 0و به مدت 

تزریق شد. پس از تزریق نمونه ها، با استفاده  GC/MSدستگاه    Injetionآماده گردید. نمونه ها توسط سرنگ همیلتون به بخش  GC/MS)جرمی) 

(، طیف جرمی و مقایسه این مولفه ها با ترکیبهای استاندارد و یا با اطلاعات موجود در kI(، شاخص بازداری کواتس)RTاززمان بازداری ترکیبها )

 کتابخانه دستگاه )جدول آدامز(، نسبت به شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده مواد استخراجی کاج الداریکای  دست کاشت اقدام شد. 

 

    GC. مشخصات دستگاه 4

 میلیمتر  10/1متر و قطر  11به طول  HP – 5 MSن: نوع ستو -

 در دقیقه mm 0: هلیوم با سرعت نوع گاز حامل -

   GC :HP6890 Seriesمدل دستگاه  -

 MS :Hp 5973 Mass selective Detectorمدل دستگاه -

 افزایش دما  co 6به ازاء هر دقیقه co161-61برنامة دمایی: بین  -

 الکترون ولت می باشد. 11به نمونه برخورد می کنند  MSدستگاه انرژی ذراتی که در -

  

 و بحث نتایج. 3

 یمیاییش ترکیبات و استخراجی مواد مقادیر اندازه گیری شد، به طوری که کاج پوست چوب و دراین تحقیق ابتدا درصد مواد استخراجی     

 موجود استخراجی مواد میانگین نتایج نشان داد که .شد گیری هدرصدانداز 01و  6/1بترتیب  کاشت دست کاج پوست چوب و در موجود

 21/00اسید) دکانوئیك اکتا شدکه شناسائی ترکیب 11 کاشت دست کاج پوست در .باشد می بیشتر از چوب آن کاشت دست  کاج درپوست

 11/6اسید) کسانوئیك دی و (،% 1اسید) یكدکانوئ اکتا -5(،% 10/1اسید) دکانوئیك هگزا-n(،% 01/00اسید) کربوکسیلیك ترین فینان -0(،%

 اجک چوب در مقادیر و مهمترین ترکیبات بودند. بیشترین دارای ( که% 12/1آبیتییك اسید) و (% 11/0اسید) (، رزین% 6/0سیتوسترول) -گاما (،%

 تری-6،1،1-یدروکسیه دی-1،1 (،% 01/11اسید) (، رزین% 11/10اسید ) کربوکسیلیك ترین فینان -0که .شد شناسائی ترکیب 06

و  مقادیر بیشترین ( دارای% 15/1پینن)-α ( و% 10/0سیتوسترول) -(، گاما% 60/1(، پیماریك اسید)% 10/6) بتوکسی-1 (،% 05/01متوکسی)

 رولسیتوست -اسید، گاما اسید، رزین کربوکسیلیك تری ان فینان -0ترکیب 00(. همچنین 1-0و جدول 1-1)شکل های بودند مهمترین ترکیبات

،دودکان،تترادکان، استیرن وهگزادکان اسید اکتا دکانوئیك -01،5اسید، اکتا دکانوئیك ،اسید دکانوئیك هگزا-n اسید، دکانوئیك اکتا -5،

 درچوب و پوست مشترك بوده و این ترکیبات دردوام و مصرف چوب کاج الداریکا می توانندنقش بسیار زیادی داشته باشند.
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( JQCS ) 

 
 

 .فی گازي مواد استخراجی حاصل از پوست کاج الداریکاکروماتوگرا .2شکل

 

 کروماتوگرافی گازي مواد استخراجی حاصل ازچوب کاج الداریکا. .5شکل
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 .کاشت دست کاج پوست از حاصل استخراجی مواد شده شناسائی مهمترین ترکیبات .9جدول

 ترکیب ردیف
 زمان بازداري

(min) 

 فراوانی

 درصد)%(

KI 

 

 335 9/3 3/314 استیرن 9

 332 1/32 3/132 سیکلو هگزانون 2

 112 1/11 91/353 دکان 5

 9121 9/33 99/355 هگزانون 4

 9211 5/39 93/959 دو دکان 3

 9513 1/32 22/339 سیکلو تترا دکان 3

 9419 2/19 22/343 تترا دکان 3

 9319 2/3 23/311 هگزا دکان 3

 9335 1/35 21/999 متوکسی فنول-2-اتوکسی متیل-4 1

 9332 1/43 59/232 تترا دکانوئیک اسید 91

 9319 1/33 59/335 اکتا دکان 99

92 - n9133 3/33 53/529 هگزا دکانوئیک اسید 

 2943 9/33 53/453 اکتا دکانوئیک اسید -92،1 95

 2932 3 33/53 اکتا دکانوئیک اسید -1 94

 2243 1/35 41/933 بنزن امین 93

 2539 2/51 42/521 یداي کسانوئیک اس 93

 2411 2/33 42/134 دي اکسی کینون آ دي متیل 93

 2495 9/31 45/123 رزین اسید 93

 2431 99/33 45/391 فینان ترین کربوکسیلیک اسید -9 91

 2411 5/49 44/212 تري متوکسی-3،4،5-دي هیدرکسی-3،2 21

 2323 2/33 44/339 ابتیک اسید 29

 2321 3/3 44/351 سیتوسترول -گاما 22

 2333 4/3 43/931 بنزن دي کربوکسیلیک اسید -2،9 25

 2333 3/15 43/393 د کسانوئیک اسید 24

 2311 2/41 43/312 سیکلو تترا کسان 23

 2332 93/33 41/332 اکتا دکانوئیک اسید 23

 2312 9/11 31/199 سیکلو هگزان-5دي اتیل استر  23

 I 33/193 9/53 5132پروسومرین  23
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 .کاشت دست کاج چوب از حاصل استخراجی مواد شده شناسائی مهمترین ترکیبات .2 جدول

 (min) زمان بازداري ترکیب ردیف

 فراوانی

 درصد)%(
KI 

 332 1/93 3/334 استیرن 9

5 α- 193 1/11 3/291 پینن 

 119 1/93 91/325 دکان 4

 9211 1/55 93/924 دو دکان 3

 9419 1/23 21/342 تترا دکان 3

 9319 1/91 23/415 هگزادکان 3

3 - n9133 9/13 53/555 هگزا دکانوئیک اسید 

 2943 1/59 53/433 اکتا دکانوئیک اسید-92،1 1

 2935 9/91 53/333 اکتا دکانوئیک اسید -1 91

 2931 1/92 53/334 هپتا دکان 99

 2934 1/39 53/145 اکتا دکانوئیک اسید 92

 2521 1/49 49/313 تبنزویل ایزوسیانا 95

94 (E)-2-2553 1/53 49/333 متوکسی استیلبن-4-هیدروکسی 

 2535 2/39 42/533 پیماریک اسید 93

 2451 23/92 45/515 رزین اسید 93

 2413 59/35 44/243 فینان ترین کربوکسیلیک اسید 93

 2339 93/3 44/195 تري متوکسی-3،4،5-دي هیدروکسی-3،2 93

 2334 1/13 43/245 هگزیل(فتالاتاتیل -2بیس) 91

 2335 3/19 43/315 بتوکسی-5 21

 2319 1/31 339/43 دي هیدروکسی آبیتیک اسید 29

 2125 9/19 31/132 سیتوسترول -گاما 22

 

 

 . نتیجه گیري 3

های و یا سایر شهر تهران شهر فاطرا جنگل های و شهری سبز فضاهای و پارك ها در که است درختانی از یکی )کاج تهران( کاج الداریکا     

ت کاشت کاج الداریکای دس پوست چوب و شود. این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود می ایران کاشته

 06 اجک چوب رد .باشد می بیشترین از چوب آن کاشت دست  کاج درپوست موجود استخراجی مواد میانگین انجام شد، نتایج نشان داد که

 10/0سیتوسترول) -(، گاما% 60/1پیماریك اسید) (،% 01/11اسید) (، رزین% 11/10اسید ) کربوکسیلیك ترین فینان -0شدکه شناسائی ترکیب

 -گاما (،% 21/00اسید) دکانوئیك اکتا شدکه شناسائی ترکیب 11 کاشت دست کاج پوست درهستند.  ( مهمترین ترکیبات% 15/1پینن)-α ( و%
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 -0ترکیب بخصوص 00( به عنوان مهمترین ترکیبات شناسایی شدند. همچنین % 12/1آبیتییك اسید) ( و% 11/0اسید) (، رزین% 6/0توسترول)سی

 -01،5اسید، دکانوئیك اکتا ،اسید دکانوئیك هگزا-n اسید، دکانوئیك اکتا -5، سیتوسترول -اسید، گاما اسید، رزین کربوکسیلیك ترین فینان

تترادکان، استیرن وهگزادکان در چوب و پوست کاج الداریکا مشترك می باشند. این دسته از ترکیبات غیرقطبی  دودکان، ،اسید ئیكدکانو اکتا

وانند تعمدتا شامل ترکیبات آلی اسیدهای چرب و ترکیبات رزینی بوده که در آب نامحلول هستند. این ترکیبات بسته به نوع مصرف چوب می

م این ترکیبات های اسیدی، به دلیل انحلال کروی کاربردهای صنعتی چوب داشته باشند. در صنایع تولید خمیرکاغذ به روش اثرات منفی یا مثبتی

کاغذ است. در این حالت،  در تولید (Pitch)کنند که مهمترین آنها مشکل قیر در محیط اسیدی، مشکلاتی را در تولید خمیر و کاغذ ایجاد می

 شود. دی دیده میهای سیاهی در کاغذ تولیکنند که به صورت لکهپلیمر شدن، ترکیبات تیره رنگ و سنگینی را ایجاد میاین ترکیبات از طریق 

رکیبات ترین این تشوند. فراوانها درصد زیادی از کل ترکیبات غیرقطبی محلول در استن را در چوب و پوست کاج الداریکا شامل میآلکان

ین ، تترادکان، هگزادکان و اکتادکان را در این خصوص نام برد. مهمترهستند که می توان ترکیبات دودکاننگین های سبك تا نسبتا سآلکان

اُکتا دکِا  -01، 5اسیدهای چرب اشباع شده و اشباع نشده شناسایی شده در چوب و پوست  کاج الداریکا می توان هگزا دکِانوییك اسید، 

ن اسید های رزینی از مهتری اِنوییك اسید را معرفی کرد. همچنین ترکیباتی مانندآبیتیك اسیدوپیماریك اسیدیاُکتا دکِا د -5اِنوییك اسید و دی

 (.1شناسایی شده در چوب و پوست کاج الداریکا می باشند)شکل

 

                                           
                                                    0                           1                                          1               1 

 
0 

 شناسایی شده در چوب و پوست کاج الداریکا. (3)بنزن دي کربوکسیلیک اسید و هگزا دکانوییک اسید -2،9(، 5(،پیماریک اسید)2(،آبیتیک اسید)9پینن)-α. ساختار 4شکل 

 

نقش  ره می تواندبنزیل ایزوسیانات و غی سیتوسترول و -گاما ، رزین اسید،فینان ترین کربوکسیلیك اسید ترکیبات چوب،در شرایط حفاظت 

ترین ترکیب موجود در چوب درون اقاقیا، هگزا فراوان دوام و مصرف چوب این گونه داشته باشند. تحقیقات قبلی نشان داد که زیادی در

اِنوییك اسید اکُتا دکِا دی -01، 5مهمترین اسیدهای چرب اشباع نشده  باشد.می درصد 15/01به میزان  تر،دکانوییك اسید، تری متیل سایلیل اس

ترکیباتی نظیر پنتادکانوئیك  همچنین [.1]تترادکان و هگزادکان گزارش شده است شناسایی شده در چوب اقاقیا نیز های فراوان ترین آلکان و
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ایزوپروپیل فنول را به عنوان روغن های اصلی حاصل از عصارة  – pلینولئیك اسید، دکانوئیك اسید و اسید، دکانوییك اسید، اولیئك  اسید، هگزا

 [.01وجود دارد ]  Juniperus potidissimaچوب درون، چوب برون، ریشه و ساقه گونه 
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